SENDVIČ TEHNIKA

1) Kondicionira se dentin 10sec.-10% poliakrilna 

2) Ispere, posuši

3) Podloga = Glassionomer

4) Jetka se caklina 20sec.-37% ortofosforna 

5) Ispere, posuši

6) Bond (adheziv), ispuhati 

7) Polimerizirat Bond 20sec. (ponovit 6i7 za deblji sloj)

8) Kompozit, slojevito

9) Polimerizirat 40sec.

10) Završna obrada i poliranje

ADHEZIJSKA TEHNIKA (TOTAL ETCH)
1) Jetka se caklina 25sec.- 37% ortofosforna

2) Jetka se dentin još 5sec. 

3) Ispere, posuši

4) Bond (adheziv), ispuhati

5) Polimerizirat Bond 20sec.

6) Kompozit, slojevito

7) Polimerizirat 40sec.

8) Završna obrada i poliranje
AMALGAM
1) OTVARANJE KARIJESNE LEZIJE
      -    omogući pristup do svih bolesnih dijelova zuba
2) ODSTRANJIVANJE KARIJESNOG DENTINA
· prvo čistit stijenke kaviteta, zatim odstranit karijesne mase spram pulpe

· uklonit samo do sklerotičnog dentina (smeđe, tvrdo, sterilan)
3) PREVENTIVNO PROŠIRIVANJE KAVITETA
· rubova kaviteta u zdravom tkivu i na fiziološki čistom mjesto

· NE radi se na prednjim zubima
4) SIDRENJE I OTPORNOST ISPUNA
· stijenke okomite na dno i međusobno paralelne

· urezivanje utora i žljebova

· središnja stuba (II. raz.) zarubit 45°
5) ZAVRŠNA OBRADA CAKLINSKIH RUBOVA i ČIŠĆENJE KAVITETA
· odstrane sve podminirane cakl. priz. na rubovima kaviteta

· čišćenje kaviteta 3% vodik-peroksid (H2O2), odstranit vodom
· čišćenje kaviteta 2.5% natrij-hipoklorit (NaOCl), ispuhat
